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99.9% Copper Powder Inspection Report

（Particle Size: -40+15μm）

1、检验日期：Date June 02,2015

2、产品编号：Batch No. 150602-04

3、数量：Sample Quantity 3.00 kg

4、含量：

Chemical Composition

标准范围

Standard requirements

检测结果

Actual Test results

Main Content Cu Balance 99.91%

5、
Others %

Fe ＜0.02 0.0017

Pb ＜0.02 0.0029

P ≤0.06 0.021

Al ≤0.01 0.0001

Sn ≤0.02 0.0001

O ＜0.08 0.070

Zn ≤0.05 0.010

Cd ≤0.01 0.0001

TAO ＜0.1 0.0001

LOSSES ≤0.05 0.004

6、松装密度：g/cm3

Apparent Density: g/cm3 4.3-5.5 4.5

7、流速：Liquidity: S/50g ≤45 37

8、粒度分布：

Grain Distribution: % 检测结果（震动筛选，成品（不含氧化剂）

+400Mesh （+40μm） 1.4 %

-400/+900Mesh(-40+15μm） 89.60 %

-900Mesh (-15μm） 9.0 %

9、判定结果

Samples Testing Result

符合标准

OK
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